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1) SCHEMA KONTAKTNIHO ZATEPLENI

UPRAVA PODKLADU

— LEPICI TMEL

— TEPELNY IZOLANT
— VYZTUZNA STERKA
— SKELNA TKANINA

— VYZTUZNA STERKA
— PODKLADNi NATER
L— POVRCHOVA UPRAVA

HMOZDINKA

2) PRIPRAVA PODKLADU, P RIPRAVA SMESI

- Povrch, na ktery se bude zatepleni provadét, musi byt €isty, nesprasuijici, celistvy

a rovinny (x10mm/2m). Povrch nesmi byt zjevné vihky.

- Nestejnorody povrch upravit penetracnim roztokem.

- Veskeré prace zvysujici vihkost podkladu musi byt dokon €eny minimaln & 72 hodin
pred zapocetim lepeni izolantu.

- Hmoty jsou pouzitelné v rozmezi teplot +5°C az +30°C. Stejnou teplotu musi
vykazovat i podklad.
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3) OSAZENI SOKLOVE HRANY

- Zatepleni se zacina od zakladaci soklové hlinikové hrany.
- SiFka soklové hrany musi byt shodna se 3ifkou tepelného izolantu.

- Soklova hrana musi byt osazena zcela vodorovné a rovinné, ve vysce cca 300 mm
nad upravenym terénem

. . . 7 e
- Pro napojeni profilt Ize pouZit plastové spojky. o | %
e ™~
- Je nutné zachovat mezeru cca 3mm mezi profily. I.-’/ :‘7*/\ ]l |
|

4) LEPENI TEPELNE IZOLACE

- Desky z pénového polystyrenu se obvykle lepi ter €ové (po obvodu desky vénec
Sifky cca 50mm a 4 terce lepici hmoty v ploSe).

- Tmele musi byt tolik, aby po pfitlaCeni desky, byl izolant pfilepen alespo i 40-ti %
plochy .

- Desky izolantu se lepi od soklové hrany sm  érem nahoru (pouze zatepleni
extrudovanym polystyrenem pod terén se provadi od soklové hrany smérem dolt),
delSi stranou vodorovn & a vZdy na vazbu .

- Tlous tka lepiciho tmelu se pohybuje v pr  Gméru okolo 10 mm (zubovou stérkou
s vysSkou zubl 8 az 10mm).

- Desky se musi lepit t&sné na sraz.

- Nesmi se pripustit vznik kfizovych spoju. Musi byt bezpodmine¢né dodrzeno lepeni
na vazbu a to i v narozich
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Do spar mezi jednotlivymi deskami se nesmi dostat lepici a nasledn é ani
stérkovd hmota.

Pfipadné vzniklé spary a mezery mezi jednotlivymi deskami PP

se vypIni p Fifezy
rovn &z z PP, nebo tepelné izolani hmotou, popf. se vyplni PUR pénou, vyplnéni
spar lepicim nebo stérkovacim tmelem se zakazuje,

spary mezi deskami z mineralnich vlaken nejsou pfipustné.
- NejdFive po 24ti hodinach se musi provést celoplodné p

febrouseni povrchu
jemnym smirkovym platnem kv

(x2mm/2m) .

PFi napojovani desek z PP u otvorovych vyplni musi byt spoje desek situovany
v dostate¢né vzdalenosti od rohu otvoru

uli dosazeni rovinnosti

Hrana desky nesmi licovat s hranou nadprazi ani ost  éni.

Lepeni desek v mistech osténi, nadprazi a parapetu otvorovych vyplni se provede

tak, aby deska PP v ploSe fasady byla s pfesahem (cca 5-10mm) a deska PP na
osténi, nadprazi a parapetu k ni byla pfisazena, po vytvrdnuti (nejméné 1 den) bude
pfesné zafiznuta a zacisténa.

V oblasti styku desky s jinou konstrukci nebo s jejimi ¢astmi (napf. ramy

‘ ' otvorovych vyplni, oplechovani) je nutné
zabranit pr aniku vody pod vn &jsi
stranu izola €ni vrstvy .
|
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! w 1 povrchova Gprava 4 specialni plastovy profil

100 az 150 mm 2 vziuzna wistva 5 lepici hmota

3 tepalny izalant

6 podklad
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5) SEKUNDARNI MECHANICKE KOTVENI

- Kotvici hmoZzdinky se za¢nou osazovat nejd Five 48 hodin po lepeni izola€nich
desek.

- Druh, typ a po €éet hmoZdinek ur éuje dodavatel daného systému, obecn & Ize Fici,

Ze pro souvrstvi zatepleni t €258i nez 10 kg/m2 a pro desky z mineralnich vidken se
pouZziji hmozdinky s kovovym trnem.

- Minimalni po €et hmozdinek se pohybuje okolo 4 ks/m2.

-V okrajovych oblastech objektu cca 1-2 m se hustota sekundarniho kotveni
znacéné zvétsuje .

- Minimalni kotvici hloubka se pohybuje okolo 80ti mm (u betonu a plné cihly — 50mm).
Hloubka kotveni se vzdy uvazuje bez omitkovych vrstev.

- Vrtani otvoru pro hmozdinku se provadi vrtakem stejného priméru, vrtat se za¢ne az
po propichnuti izolantu. Postupuje se tak, aby se neposkodila

izolace. NepouZzivaji se p Fiklepové vrta €ky (vyjma betonu!)

- Trn se zarazi tak, aby byl slicovan s povrchem tepelné izolace.

6) VYZTUZNA ARMOVACI VRSTVA

- Realizaci vyztuzné vrstvy je mozné zahdjit 2 dny  po ukon €eni lepeni .

- Pokud neni armovaci vrstva provedena do 14-tidn G od lepeni PP desek je
nutné cely povrch op ét pfebrousit a omeést.

- Je nezbytné dosahnout rovinnost £2mm/2m

- Ve vétsiné pfipadl se provadi armovaci vrstva po provedeni sekundarniho kotveni.
- Nejprve se provede osazeni specialnich prvkd narozi, nadprazi, dilataci atd.

- Narozi - hlinikovy (plastovy) rohovy profil s pruhem nakaSirované skelné

tkaniny o Sifce cca 100mm z obou stran profilu.

- Osténi, parapet a nadprazi otvor 1 je nutné vzdy navic vyztuzit (rohovym profilem
nebo zdvojenim tkaniny) oproti vyztuZzeni armovaci tkaninou v plo3e.

- Navic je nutné rohy otvoru diagonalné vyztuzit dalSim kusem skelné tkaniny (bézné
okolo 300/500mm ).

- Zaroven s provadénim armovaci vrstvy se osadi i klempifské prvky.
- Po provedeni specialnich vyztuZzovacich prvkd se osadi armovaci tkanina v ploSe.

- Postupuje se shora dolu. Sit’ se vtla €uje do 3-4 mm silné vrstvy lepiciho tmele.

- Tkanina se uklada ve vodorovném i svislém sméru s presahem 100 mm.

- VytlaCeny tmel se uhladi.
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7) FINALNI POVRCHOVA UPRAVA

- Prestavku mezi provedenim finalni povrchové  vrstvy a dokon €enim armovaci
vrstvy stanovi dodavatel systému, v étSinou se pohybuje okolo 24 hodin

- Povrch se vétSinou lehce prebrousi a nepenetruje penetraénim roztokem, pokud
dodavatel systému nestanovi jinak.

- Pro zajisténi celistvosti vysledné plochy je vhodné pouZit vyrobky stejné Sarze a
neprerudovat prace.

- Pokud je tfeba préaci prerusit, voli se nejlépe naroZi,
nebo se pouziji délici listy.
- NanaSené smési stejné jako podklad musi vykazovat teplotu +5 °C az +30°C.

- Prace nesmi byt provadény za silného slunce, stejné tak za silného vétru a desté.



