Identifikacni daje zadavatele

Nazev M&sto Dvar Kralové nad Labem

Sidlo namest, I. G Masaryka 38, 5441/ Dvur Kralove nad Labem
IC 00277819
"Osoba opravnéna jednat Ing. Jan Jarolim, starosta mesta

iménem a za zadavatele

NAZEV, DRUH A REZIM ZAKAZKY

Nazev Zakazky Tlakova stanice u nemocnice Dvur Kralové nad Labem
Druh Zakazky verejna zakazka nastavebni prace dle § 14odst 3 Zakona
[ Druh ZadavacTho nzern Ziednodugené podlimitnifizeni podie §53 Z3kona ’ i
Rezim Zakazky Podlimitrn Verejna zakazka die § 26 Zakona
Datum zahdjeni Zadavaciho fizeni -,
23.2. 2024 zverejnénim na profilu Zadavatele

DOPLNENI ZADAVACI DOKUMENTACE
Zadavatel v pfedchozim zadavacim fizeni nezverejnil vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé
nize uvedeného dotazu, ktery obdrzel, protoze zadavaci fizeni bylo zrudeno. Nyni dava tuto
informaci Zadavatelim k dispozici jako soucast technickych podminek (pfilohy €. 2 ZD).

Zadost o vysvétleni zedne 11.03.2024

Dobry den,

v dokumentaci je pro nosnou konstrukci Sachty tlakové stanice uvazovano s ti. 250 mm (zakladova deska,
stény) a vyztuzeni z profilu 10po 150 mm.

Neni pfedepsano zadné tésnéni spar, pouze krystalizacni natér.

Tato konstrukce nespliiuje minimalni pozadavky pro vodotésné betonové kce vodotésnosti (tzn. "Bilé vany",
minimalni ti. kci je 300 mm), a z tohoto divodu nelze konstrukci tlakové stanice chdpat jako konstrukci
vodotésnou.

Je moiné zhotovitelem upravit konstrukci, tak aby splfovala parametry vodotésné betonové konstrukce?

Odpoved

Konstrukce nadrzi nebyla feSena jako bila vana, ale jako Zelezobetonova konstrukce s
betonafskou vyztuzi, opatfend vodotésnou povrchovou upravou, tedy vodotésnym
natérem, ktery bude splfiovat parametry pro zamezeni prisaku vody do konstrukce. Pro
betonaz bude pouzit vodostavebni beton s ohledem na snizeni rizika vzniku trhlin, které
nepfiznivé ovliviuji vodotésnost konstrukce. Vodostavebni beton je navrzen ve vySSim
stupni konzistence a jeho kvalita umozni dobré probetonovani konstrukce a spravné
zafixovani tésnicich prvkl ve sparach. Zasadni je dobré provedeni konstrukce, prostupll a
spar i zpusob ukladani a nasledné oSetfovani betonu.

Jako tésnici prvky pracovnich spar mohou poslouzit rizné PVC nebo FPO



pasy, nebo tésnici plechy dle vybéru dodavatele, Tésnici prvky pracovnich nebo
dilataCcnich spar je vzdy nutno spravné osadit a zabetonovat. Vzdy je treba
postupovat dle technickych listd dodavatele tésniciho prvku. Pred realizaci je nutné
zpracovat a odsouhlasit mezi ucCastniky vystavby detaily provedeni vSech spar dle
vybraného dodavatele tésnéni a jeho technickych listd, hlavné s ohledem na
kompatabilitu pouzitych materiald. Dulezitou podminkou je pouziti materiall
atestovanych pro styk s pitnou vodou.
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