RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY:

KONSOLIDACE OMITEK PRIPRAVKEM POROSIL ZTS V KOMBINACI S VAPENNOU VODOU

STAVAJICI SVRCHNI STUKOVE | ODHALENE JADROVE OMITKY BUDOU OPATRENY POSTRIKEM ROZTOKU POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DIL KONCENTRATU
POROSILU ZTS (VODNY ROZTOK OXIDU KREMICITEHO) 8 DILU VODY; PREDPOKLADANA SPOTREBA: 0,4 L KONCENTRATU/ M2 - 1 NATER; VYROBCE: AQUA SR,
PRAHA). V ZAVISLOSTI NA DOSAZENEM UCINKU BUDE KONSOLIDAGNI POSTRIK 2x AZ 4x OPAKOVAN. NASLEDNE BUDOU OSETROVANE PLOCHY NAPUSTENY 2x
VAPENNOU VODOU. VYSLEDKEM POPISOVANE PROCEDURY BUDE TVORBA PEVNEHO GELU KREMICITANU VAPENATEHO V POREZNIM SYSTEMU ZPEVNOVANYCH
OMITEK, KTERY JE PODSTATOU ZVYSENI PEVNOSTI OMITKY. NAPOUSTEN] KONSOLIDANTY SE NESMi PROVADET NA PRIMO OSLUNENYCH PLOCHACH A PRI
TEPLOTACH NAD + 25 °C, NEBO POD + 10 °C.
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RECEPTURA JADROVE A STUKOVE OMITKOVE SMESI (A):
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1 DIL ROMANSKEHO CEMENTU VICAT + 0,1 DILU ANTUKY + 2,5 DILU PiSKU + ZPOMALOVAC TEMPO (0,35-0,70 G (0,5-1 UZAVER) PRIPRAVKU TEMPO/ 1 L CEMENTU) +
PRIDAVEK VAPENNE KASE (MNOZSTVi JE ZAVISLE NA POTREBNE DOBE ZPRACOVATELNOSTI OMITKOVE SMESI)

- VICAT PROMT CEMENT: JE VYSOCE HYDRAULICKE POJIVO PRIPRAVOVANE ZE SLINOVCU - VAPENCU BOHATYCH NA JILOVE MATERIALY. TOTO POJIVO ZASADNIM
13460 ZPUSOBEM POZITIVNE OVLIVNUJE CELKOVOU BAREVNOST MALTOVE SMESI, DODAVATEL: RABAT CR, A.S., PRAHA
+15,

- ANTUKA: JE MOZNO POUZIT BEZNE DOSTUPNOU MLETOU ANTUKU ZRNITOSTI 0 - CCA 2 MM. ANTUKA DODA MALTE TEPLEJS| ODSTIN A SOUCASNE ZLEPSI JEJi

I VLASTNOSTI JAKO LATENTNE HYDRAULICKA SLOZKA. APLIKACE DO PiSKU ZA SUCHA.

+12,870
- PISEK: POZADOVANOU GRANULOMETRII (0 - 0,65 MM) STUKOVEHO PISKU JE NUTNO SESTAVIT Z KVALITNICH KOPANYCH PISKU S OBSAHEM JILOVYCH CASTIC DO
10%. PISKY BUDOU TVORIT ZAKLAD BAREVNOSTI MALTY A PROTO JE NUTNE PROVEST V DOSTATEGNEM PREDSTIHU ZKOUSKY MALTOVYCH SMESI. PRO JADROVOU
Q Q Q +12,360 OMITKU LZE POUZIT PISEK O ZRNITOSTI (0-1,2 MM). DEPONIE PISKU MUSI BYT ZAKRYTA, ABY SE NEMENILO MNOZSTVI OBSAZENE VODY V ZAVISLOSTI NA SRAZKACH
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POUZIT ZPOMALOVAC TUHNUTI TEMPO (KYSELINA CITRONOVA - E 330), KTERY ZPOMALUJE PROCES TUHNUTI O 10-30 MINUT V ZAVISLOSTI NA TEPLOTE A

DAVKOVANI. TUHNUTI LZE OVLIVNOVAT | PRIDAVKEM VAPENNE KASE

- RETARDER (ZPOMALOVAG) TUHNUTI TEMPO: VZHLEDEM K RYCHLEMU NASTUPU TUHNUTI MALTOVE SMESI S PRIMEST ROMANSKEHO CEMENTU (2-3 MIN.) JE NUTNE
KL3) 111,680
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VODNI SOUCINITEL: MALTA BY MELA BYT CO MOZNA NEJSUSSI
MICHANI MALTY: PRO MICHANI MALTY JE DOBRE UPREDNOSTNIT POUZITI MICHACKY S NUCENYM OBEHEM PRED POUZIVANIM BEZNE SPADOVE MICHACKY.
UCINNOST NUCENEHO OBEHU JE O RAD VYSS], MICHANI JE TEDY M. J. RYCHLEJS] A HLAVNE | NESROVNATELNE KVALITNEJSI.

\

el

V DOSTATECNEM CASOVEM PREDSTIHU JE NEZBYTNE PROVEST ZKOUSKY APLIKACE MALTOVYCH SMESI, NA JEJICHZ ZAKLADE BUDOU PROJEKTANTEM A
ZASTUPCI STATNi PAMATKOVE PECE VYBRANY A ODSOUHLASENY KONKRETNI VZORKY OMITEK!

RECEPTURA JADROVE A $TUKOVE PROBARVENE OMITKOVE SMESI (B) PRO KLIMATICKY NAMAHANE PRVKY FASADY - RIMSY PARAPETY:

KL20

+9,640 SLOZENIi A POMERY MISEN:

1 DIL ROMANSKEHO CEMENTU VICAT + 0,05 DILU ANTUKY + 1 DIL PISKU + ZPOMALOVAC TEMPO (0,70-1,40 G (1-2 UZAVERY) PRIPRAVKU TEMPO/ 1 L CEMENTU) +
PRIDAVEK VAPENNE KASE VAPO (MNOZSTVI JE ZAVISLE NA POTREBNE DOBE ZPRACOVATELNOSTI OMITKOVE SMESI)

+9,160 N TECHNOLOGICKY POSTUP ODSTRANOVANI NEPUVODNIHO AKRYLATOVEHO NATERU FASADY

@ STAVAJICI NEPUVODNI AKRYLATOVY FASADNI NATER (BRANICI ODPARU VLHKOSTI Z PODKLADU) BUDE ZA POMOCI PARNIHO GISTICE VYUZIVAJICI TZV. OSTRE PARY
(TEPLOTA: 90°C-150°, TLAK: 170 BAR) MECHANICKY ODSTRANEN (PLASTOVE SKRABKY, MEKKE KARTAGE). TATO METODA JE VHODNA ZEJMENA PRO ODSTRANOVANI

NATERU Z NEPRILIS CLENENYCH OMITKOVYCH PLOCH. PRO ODSTRANENI NEZADOUCIHO NATERU Z PLASTICKE STUKOVE VYZDOBY JE VYHODNEJS| POUZIT
ODSTRANOVAG NATERU ULTRA 2000 (DODAVATEL: AQUA S.R.0., PRAHA). NA GISTENOU PLOCHU NANESEME V TENKE VRSTVE GEL EKOLOGICKEHO PRIPRAVKU
ULTRA 2000 A PO CCA 30-120 MINUTACH PRIPRAVEK S NABOBTNALYM NATEREM Z FASADY TLAKOVOU VODOU (SYSTEM JOS) OPLACHNEME. OMYTi FASADY BY MELO
BYT PROVEDENO | PRED VLASTNIM ODSTRAKOVANIM NATERU. JESTLIZE BY SE V NEKTERYCH PARTIICH FASADY PRIPRAVEK ULTRA 2000 NEOSVEDGIL, LZE
DOPORUGIT AGRESIVNEJSi ODSTRANOVACG NATERU PO5 (SPOTREBA: 200 ML/ M2, VYROBCE: COLORLAK - SERVIS S.R.0., PRAHA). PRI POUZITI TOHOTO PRIPRAVKU
JE NEZBYTNE DBAT ZVYSENE BEZPECNOSTI PRACE (NEZBYTNOST POUZIT OCHRANNYCH POMUCEK - RUKAVICE, BRYLE). ZAROVEN JE NUTNE PRI LIKVIDACI
VZNIKLEHO ODPADU POSTUPOVAT V SOULADU SE ZAKONEM G. 185/2001 Sb O ODPADECH VE ZNENi PROVADECICH PREDPISU.
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ZPEVNENI, DOPLNENI A HYDROFOBIZOVANI - STAVAJICICH KAMENNYCH PRVKU FASADY/ STAVAJICIHO KAMENNEHO SOKLU (SYSTEM SANACE - FIRMA AQUA, S.R.0.
PRAHA
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Z POVRCHU STAVAJICICH PiSKOVCOVYCH AKROTERIi BUDE ODSTRANENA NECISTOTA A JEHO ODLOUCENE CASTI. CELY POVRCH KAMENNEHO PRVKU BUDE
OPATREN OPAKOVANYM POSTRIKEM (3x) POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DiL KONCENTRATU POROSILU ZTS/ 5 DiLU VODY; PREDPOKLADANA SPOTREBA: 0,4 L
KONCENTRATU/ M2 - 1 NATER; VYROBCE: AQUA S.R.0., PRAHA) V KOMBINACI S OPAKOVANYM POSTRIKEM (3X) CIRE VAPENNE VODY. VYSLEDKEM PROCEDURY JE
ZAMEZENi DALS| DEGRADACE PUVODNIHO MATERIALU A VYTVORENI PEVNEJSI KONTAKTNI PLOCHY PRO JEHO DOPLNENI.

STYCNA PLOCHA SE NAVLHCI A POTRE SE TENKOU VRSTVOU SILNE NAREDENE SMES| PETRA C (SMES PRO RESTAUROVANi KAMENE, KONKRETNi DRUH SMESI
BUDE UPRESNEN DODAVATELEM DLE PREDLOZENEHO VZORKU PUVODNI MATERIE). PO ZAVADNUTI SE NANASI VLASTNI TVARNA SMES PETRA C (RECEPTURA: CCA
2,5 L VODY/ 25 KG SUCHE SMESI PETRA C; MIN TL.: DVOJNASOBEK NEJVETSIHO ZRNA PISKU; MAX TL. BEZ ARMOVANI: 30 MM, SILNEJSI VRSTVY JE NUTNO ARMOVAT
DLE POTREBY NEREZAVEJICIM MATERIALEM). NANESENOU SMES JE NEZBYTNE CHRANIT PRED RYCHLYM VYSCHNUTIM A OSETROVAT JI 24 - 48 HODIN VLHCENIM.
PO VYTVRZENi DOPLNOVANYCH CASTi BUDE PRVEK CELOPLOSNE OPATREN POSTRIKEM DVOUSLOZKOVEHO ROZPOUSTEDLOVEHO ZPEVNOVACE (HYDROFOBNIHO
PRIMERU) POROSIL ZV (KONCENTRACE: 1 DiL AKTIVNI SLOZKY/ 1 DiL KATALYZATORU; SPOTREBA: 0,25L/ M2). ROZTOK JE PO SMISENi SLOZEK NUTNO ZPRACOVAT DO
CCA 4 HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMi OSETRENY POVRCH ZMOKNOUT.

PO 8 HODINOVE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE POVRCH OPATRIME POSTRIKEM HYDROFOBIZACNIHO DVOUSLOZKOVEHO ROZPOUSTEDLOVEHO PRIPRAVKU
POROSIL VWV (KONCENTRACE: 1 DL AKTIVNi SLOZKY/ 1 DL KATALYZATORU; SPOTREBA: 0,4 L/ M2). ROZTOK JE PO SMISENI SLOZEK NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 3
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! . llSpillay Y W Y HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMi OSETRENY POVRCH ZMOKNOUT.
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= - Y | o PODMINKY A ZASADY REALIZACE STAVBY
ﬁ_ " & +2,210 ' +2,225 +2,210 REALIZACNI PRACE BUDE PROVADET FIRMA SE ZKUSENOSTMI V OBORU UMELECKEHO STUKATERSTVI. REALIZACNI FIRMA ZAJISTI NEMENNOU SKUPINU
— . Tt ] — o PRACOVNIKU. KAZDY KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENY V PROJEKTOVE DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICI MINIMALNE POZADOVANEHO
“ﬂ “ m STANDARDU, TECHNICKYCH VLASTNOST A ROZMERU A MUZE BYT NAHRAZEN JAKYMKOLIV VYROBKEM, NEBO TECHNOLOGII SE SHODNYMI ROZMERY A SHODNYMI
1 AU Wbt Y ] , _ NEBO LEPSIMI TECHNICKYMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN SI JIZ V DOBE ZPRACOVAN CENOVE NABIDKY DUKLADNE PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU
e M, DOKUMENTACI VEETNE VSECH JEJICH PRILOH A PRIPADNE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZPUSOB REALIZACE VESKERYCH PRACI BUDE
PROJEDNAVAN V RAMCI KONTROLNICH DNU ZA PRITOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECHNOLOGA, RESTAURATORA) A ZASTUPCU STATN

PAMATKOVE PEGE. KONTROLNI DEN BUDE SVOLAN PO MONTAZI PROSTOROVEHO LESENI, KDY SE PREDPOKLADA ZJISTENI NOVYCH POZNATKU. PO PECLIVE
PROHLIDCE A PRAVDEPODOBNEM ZJISTENI DOPOSUD NEZNAMYCH SKUTEGNOSTI BUDE UPRAVEN Gl UPRESNEN POSTUP PRACI (STANOVI PROJEKTANT SE
ZASTUPCI PAMATKOVE PEGE). PRED KONTROLNIMI DNY BUDOU REALIZAGNI FIRMOU PROVEDENY DILCT KONTROLNI VZORKY OMITEK A JEJICH POVRCHOVYCH
UPRAV, KTERE BUDOU VYSE JMENOVANYMI PRIPOMINKOVANY A ODSOUHLASOVANY. POVAHA PROJEKTU VYLUGUJE POUZITI STANDARDNICH PYTLOVANYCH SMESI.
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el 0,325 V PRIPADE ZJISTENI JAKEKOLIV NOVE SKUTECNOSTI BUDOU PRACE LOKALNE POZASTAVENY A SVOLAN KONTROLNI DEN. V PRUBEHU REALIZACNICH PRACI BUDE
ZHOTOVOVANA PRACOVNI NALEZOVA DOKUMENTACE. VESKERE MOKRE PROCESY SPOJENE S REALIZACH DiLA MUSI BYT PROVADENY POUZE V OBDOBI TRADICNI
~0.180 STAVEBNI SEZONY, TJ.: OD 24. DUBNA (SVATEK SV. JIRI) DO 28. ZAR| (SVATEK SV. VACLAVA). PRED VLASTNI REALIZACI DILA JE NUTNE ZAJISTIT OCHRANU VECH

DOTCENYCH CASTI FASADY A JEJIHO OKOLI PRED MOZNYM ZNECISTENIM A POSKOZENIM.
REALIZACE DILA JE PODMINENA VYKONEM AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA.

SEVERNI PRUCELI — STAVAJICI STAV SEVERNI PRUCELI — NAVRH OBNOVY

BOURACI PRACE: NA STRANE EXTERIERU BUDOU PAK OPATRENA KOTEVNIMI OKY; DVOJICE TAHEL BUDE OSAZOVANA V INTERVALU 250 MM PRI CELKOVEM POCTU 40 KS; NOVE TRUHLARSKE PRVKY: KL13/ O KONKRETNIM POSTUPU A ROZSAHU OBNOVY MEDENE FALCOVANE KRYTINY STRECHY ARKYRE BUDE ROZHODNUTO PO PRUZKUMU, KTERY BUDE
STYGNA SPARA MEZI STAVAJICI A NOVE BUDOVANOU RIMSOU BUDE ZAZUBENA. OKY TAHEL BUDE PROBIHAT VODOROVNA VYZTUZ PROF.: 12 MM. PROVEDEN Z LESENI. ROZPOGTOVANA BUDE VSAK KOMPLETNI VYMENA.
B1/ NEPUVODNi NESOUDRZNE OMITKY SEVERNIHO PRUCELI OBJEKTU BUDOU BEZEZBYTKU ODSTRANENY (S PROSKRABNUTIM KONSTRUKGNI DETAILY BUDOU UPRESNENY PROJEKTANTEM V PRUBEHU STAVBY. TR19/ NOVY VYVESNI STIT SE SKLENENOU VYPLNI (CERNE, DVOJITE LEPENE SKLO SPECTRUM GLASS) OSAZENOU V DUBOVEM REZBOVANEM RAMU; ROZMER: 2900/650 MM,
SPAR) - PREDPOKLAD 85% CELKOVE PLOCHY FASADY, TJ.: 135 M2. POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OGISTEN SYSTEMEM JOS. 2KS KL14/ NOVY OKAPOVY SVOD (PROF.: 140 MM) BUDE PROVEDEN Z PREDZVETRALEHO ZINKOVEHO PLECHU RHEINZINK; DL.: 13,0 M; 2KS
PUVODNI DILENSKY ZHOTOVENE PRVKY STUKOVE VYZDOBY V SEKUNDARNI POLOZE BUDOU SETRNE SEJMUTY A POKUD MOZNO 01/ OBNOVOVANE HLADKE OMITKY SEVERNIHO PRUGEL| BUDOU PROVADENY JAKO DVOUVRSTVE (S PODHOZEM) ZA POUZITI NiZE POPSANYCH SOUCASTI DODAVKY JE | OPLECHOVANI HORNI GASTI STITU (RHEINZINK TL.: 1 MM) A MECHANICKE UKOTVENI PRVKU K FASADE SVOD BUDE KOTVEN POZINKOVANYMI OCELOVYMI PRICHYTKAMI. SVOD BUDE ZAUSTEN DO STAVAJICIHO LITINOVEHO GISTICIHO KUSU.
OPET POUZITY. PROBARVENYCH MALTOVYCH SMESI PRIPRAVOVANYCH Z ROMANSKEHO CEMENTU VICAT(RECEPTURA A) PREDPOKLAD 85% CELKOVE PLOCHY
FASADY (135 M2). PROBARVENA STUKOVA OMITKA BY MELA BYT FINALNI POVRCHOVOU UPRAVOU! NA PRUGELI BUDOU OBNOVENY PUVODNI ZAMECNICKE A KOVARSKE PRACE KL15/ NOVE OPLECHOVANI KORDONOVE RIMSY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM, R.8.: 450 MM, DL.: 13,2 M
B2/ NEPUVODNI NESOUDRZNE OMITKY VYCHODNIHO STITU OBJEKTU BUDOU BEZEZBYTKU ODSTRANENY - 100% CELKOVE PLOCHY DEKORATIVNI PRVKY STUKOVE VYZDOBY, TJ. RIMSY, PARAPETY, SAMBRANY, PILASTRY. VE STITE BUDOVY BUDE PAK REHABILITOVANA NAROCNE . . ,
(S PROSKRABNUTIM SPAR) A POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OCISTEN SYSTEMEM JOS; 80 M2 RESENA VETABILNI STUKOVA VYZDOBA. VETSINA PRVKU STUKOVE VYZDOBY JE ZHOTOVENA DILENSKY SE ZASADNIM VYUZITIM KERAMICKE MOZAIKY. REPASE ZAMEGNICKYCH A KOVARSKYCH PRVKU: KL16/ OPLECHOVANI AKROTERIE KA3 BUDE PROVEDENO Z PREDZVETRALEHO ZINKOVEHO PLECHU RHEINZINK TL.: 1 MM; 2KS
, PONECHAVANE PUVODNI OMITKY A PRVKY $TUKOVE VYZDOBY BUDOU MECHANICKY, €I S POMOCI CHEMICKYCH PROSTREDKU ZBAVENY RECENTNICH - L ) o
B3/ VYVODY SPALIN PLYNOVEHO TOPENI BUDOU ODSTRANENY; 2KS STUKU ANATERU - PREDPOKLAD 15% CELKOVE PLOCHY FASADY. ZAal DOCHOVANE MOSAZNE KOVANI OKNA TR1, TR2, (4KS OKENNICH KLIGEK S PRISLUSNYMI STITKY/ 1 SPALETOVE OKNO) BUDE DEMONTOVANO, OGISTENO OD RECENTNICH KT} GFEECHOU-NLAKROTERIE KM BUIDE PROVEBENO.Z PREDZVETRALEHDZINKOVEHO PLECHURREINZNKCTL.1 MM 1K
o . ) NATERU A PO PROVEDENI NATERU ZPETNE OSAZENO. (s ; " D
B4/ NEPUVODNi NOSICE VLAJKOVYCH ZERDI BUDOU DEMONTOVANY; 2KS 02/ NOVE PROVADENE HLADKE OMITKY VYCHODNIHO STITU (80 M2) BUDOU PROVADENY JAKO DVOUVRSTVE (S PODHOZEM) ZA POUZITI NIZE KL18/ MONTAZ A DEMONTAZ OPLECHOVANI AKROTERIE KA2 PROVEDENEHO Z PREDZVETRALEHO ZINKOVEHO PLECHU RHEINZINK TL.: 1 MM; 2KS
POPSANYCH PROBARVENYCH MALTOVYCH SMES| PRIPRAVOVANYCH Z ROMANSKEHO CEMENTU VICAT(RECEPTURA A). PROBARVENA STUKOVA ZAb/ DOCHOVANE MOSAZNE KOVANI OKNA TR3, TR4, (6KS OKENNICH KLIGEK S PRISLUSNYMI STITKY, 6 KS PRITAZNYCH KLIGEK, MECHANISMUS ROLETY / 1 SPALETOVE "
' ’ ; el : i TR X a s IR0 SRENNY b ' ' KL19/ NOVE OPLECHOVANI HLAVICE PILASTRU BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R.$.: 300 MM, DL.: 800 MM, 4 KS
B5/ STAVAJICI DOZILY OKAPOVY SVOD, DL. 13,0 M, BUDE DEMONTOVAN VEETNE CISTICIHO KUSU OSAZENEHO PRI PATE SVODU; 2KS OMITKA BY MELA BT FINALNI POVRGHOVOU UPRAVOU! OKNO) BUDE DEMONTOVANO, OCISTENO OD RECENTNICH NATERU A PO PROVEDEN] NATERU ZPETNE OSAZENO.
A ; - . , o ) ) __ o ) KL20/ NOVE OPLECHOVANI KORDONOVE RIMSY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R.8.: 250 MM, DL.: 6500 MM, 1 KS
B6/ STAVAJICI DOZILY OKAPOVY SVOD, DL. 4,0 M, BUDE DEMONTOVAN KAMENICKE PRACE ZAc/ DOCHOVANE MOSAZNE KOVANI OKNA TR, TR, (4KS OKENNICH KLIGEK S PRISLUSNYMI STITKY, 2 KS PRITAZNYCH KLICEK, MECHANISMUS ROLETY/ 1 SPALETOVE OKNO)
AVAJICI i &Ti ' BUDE DEMONTOVANO, OCISTENO OD RECENTNICH NATERU A PO PROVEDENI NATERU ZPETNE OSAZENO. KL21/ NOVE OPLECHOVANI LEMU GABRAKY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R.8.: 300 MM, DL.; 1150 MM, 2 KS
B7/ STAVAJICI REKLAMNI STIT BUDE DEMONTOVAN KA1/ PISKOVCOVY OBKLAD SOKLU BUDOVY - BEZ UPRAV , ] ;
- fir : : ZAd/ DOCHOVANE MOSAZNE KOVANI OKNA TR7, TR8, TR9, TR10 (6KS OKENNICH KLIGEK S PRISLUSNYMI STITKY, 2 KS PRITAZNYCH KLICEK, MECHANISMUS ROLETY/ 1 i B SNE Sl ALY OF KA HAKL -
B8/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO; R.$.: 600 MM, DL.: 3100 MM ) . , C + TR8, TR, (S OKENNICI JSNYN v, 2 ' PO1/ KORDONOVA RIMSA BUDE CELOPLOSNE ZAKRYTA KERAMICKOU PREJZOVOU KRYTINOU (TYP PRAZSKY MALY, DELKA HAKU: 373 MM), KLADENOU NA BIOCIDEM
KA2/ STAVAJICI PISKOVCOVE AKROTERIE BUDOU ZPEVNENY, REPROFILOVANY A HYDROFOBIZOVANY (VIZ. RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY); SPALETOVE OKNO) BUDE DEMONTOVANO, OCISTENO OD RECENTNICH NATERU A PO PROVEDENI NATERU ZPETNE OSAZENO. OSETRENE (5% ROZTOK LIGNOFIXU TOP) LATOVANI (LATE PROF. 60/40 MM, ROZTEG: MAX. 350 MM) MECHANICKY KOTVENE DO VLASTNI RIMSY. KRYTINA BUDE

ROZMER:1350/500/500 MM, 2 KS KLADENA DO POKRYVACSKE MALTY, JEDNOTLIVE HAKY BUDOU K LATIM PRIPEVNENY NEREZAVEJICIMI SROUBY, KURKY BUDOU K LATIM PRIPEVNENY

POZINKOVANYMI DRATKY. BUDE DODRZEN TRADICNi POSTUP POKLADKY. UZLABI BUDOU RESENA KLEMPIRSKYMI PRVKY.

B9/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO; R.8.: 600 MM, DL.: 1900 MM, 2 KS . . - . o . . PP
ZAd/ DOCHOVANE MOSAZNE KOVANI OKNA TR11, TR12, TR13, TR14 (6KS OKENNICH KLICEK S PRISLUSNYMI STITKY, 2 KS PRITAZNYCH KLICEK, MECHANISMUS ROLETY/ 1

B10/ STAVAJIC] OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO: R.S.: 600 MM. DL.: 1430 MM. 2 KS KA3/ NEDOCHOVANE PISKOVCOVE AKROTERIE POLYGONALNIHO $TITU BUDOU REPLIKOVANY. TYTO KAMENICKE PRVKY BUDOU ROVNEZ SPALETOVE OKNO) BUDE DEMONTOVANO, OCISTENO OD RECENTNICH NATERU A PO PROVEDENI NATERU ZPETNE OSAZENO.
HYDE?\FOBIZO\;ANY iz RECEPTiURY A TECHNOLOGICKE POKYNY):; ROZMER: 725/600/1075 MM, 2 KS ) NATERAGSKE A MALIRSKE PRACE
B11/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO; R.5.: 600 MM, DL.: 1400 MM, 4 KS SOUCASTI DODAVKY JE | KOTVENI PRVKU. TESARSKE PRACE
o ) o ) ; . - ) ; ] NA1/ VSECHNA SPALETOVA OKNA BUDOU PO ODSTRANENI STARYCH NATERU (OPALENIM) OPATRENY BILYM OLEJOVYM SYSTEMOVYM NATEREM OD FIRMY
B12/ STAVAJICI OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE DEMONTOVANO: R.5.: 600 MM. DL.: 950 MM. 4 KS KA4/ NEDOCHOVANY USTREDNI PISKOVCOVY PYLON POLYGONALNIHO STITU BUDOU REPLIKOVAN. TENTO KAMENICKY PRVEK BUDE ROVNEZ TE1/ O KONKRETNIM POSTUPU A ROZSAHU OBNOVY DREVENE KONSTRUKCE KROVU A STRESNIHO BEDNEN] STRECHY ARKYRE BUDE ROZHODNUTO PO PRUZKUMU KRYTINY ! . ( )
: i : i - . . - ! 5 ) MR ! CHEMOLAK V NASLEDUJICI SKLADBE:
HYDROFOBIZOVAN (VIZ. RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY); ROZMER: 1150x600/1375 MM, 1 KS STRECHY ARKYRE, KTERY BUDE PROVEDEN Z LESENI. ROZPOGTOVANA BUDE VSAK KOMPLETNI VYMENA KROKVI - RAMENATU | STRESNIHO BEDNENI S PRISLUSNYM - 1x NATER LNENOU FERMEZ] O 1000: SPOTREBA 0.14 KG/ M2
AVAJiCI ANI R ANO; RS.: : SOUCASTI DODAVKY JE | DOSTATECNE KOTVENI PRVKU. BIOCIDNIM POSTRIKEM (2x POSTRIK 5% ROZTOKU LIGNOFIX TOP) ’ ’
B13/ STAVAJICI OPLECHOVANI RIMSY NAD MASKARONEM BUDE DEMONTOVANO; R.8.: 450 MM, DL.: 1220 MM, 1 KS b . -2x FERMEZOVA TONOVANA BARVA JEFA O 2025; SPOTREBA -1 NATER: 0,125 KG/ M2; REDIDLO S 6006;
R . . ] , L -2 x NATER OLEJOVYM EMAILEM OLEMA O 2117; SPOTREBA - 1 NATER: 0,150 KG/ M2; REDIDL :
B14/ STAVAJICI OPLECHOVANI NADOKENNI RIMSY BUDE DEMONTOVANO; R.8.: 400 MM, DL.: 2200 MM, 2 KS TRUHLARSKE PRACE RESTAURATORSKE PRACE ¥ RLEN) OLEMAQ 21T5PQ ISk DiSI0008
) - ) L . o . o ) o ] NA2/ VSECHNY DUBOVE DVERNI A VYKLADCOVE VYPLNE BUDOU PO ODSTRANEN STARYCH NATERU (SBROUSENIM) OPATRENY SYSTEMOVOU SILNOVRSTVOU
B15/ STAVAJICI OPLECHOVANI NADOKENNI RIMSY BUDE DEMONTOVANO; R.S.: 280 MM, DL.: 3920 MM, 1 KS TRUHLARSKE PRVKY BEZ UPRAV RE1/ RESTAUROVANI 2 KS OKENNICH VITRAZI UMISTENYCH V LUCERNE ARKYRE BUDE PROVADET RESTAURATOR S PRISLUSNOU LICENC. A ici }
LAZUROU OD FIRMY DUFA V NASLEDUJICI SKLADBE :
o . - ‘ . ) o e ) L . . - -1 x NATER PENETRACI HOLZGRUND; SPOTREBA - 1 NATER: 0,1 L/ M2;
B16/ STAVAJICI OPLECHOVANI NADOKENNI RIMSY BUDE DEMONTOVANO; R.S8.: 350 MM, DL.: 1300 MM, 2 KS TR15/ VSTUPNI JEDNOKRIDLE RAMOVE PROSKLENE DVERE V DREVENE ZARUBNI S NEOTEVIRAV. NADSVETLIKEM (SV 1255/ 3300 MM) PROVEDENE Z KLEMPIRSKE A POKRYVACSKE PRACE X

-2x NATER LAZUROU DAUERSCHUTZLASUR; SPOTREBA - 1 NATER: 0,1 L/ M2; ODSTIN BUDE URCEN PROJEKTANTEM V PRUBEHU STAVBY;

¢ " - . . DUBU; BEZ UPRAV
B17/ STAVAJICI OPLECHOVANI NADOKENNI RIMSY BUDE DEMONTOVANO; R.S.: 350 MM, DL.: 1230 MM, 2KS

TR16/ VSTUPNI JEDNOKRIDLE RAMOVE PROSKLENE DVERE V DREVENE ZARUBNI S NEOTEVIRAV. NADSVETLIKEM (SV 1255/ 3465 MM) PROVEDENE 2 NOVE KLEMPIRSKE PRVKY: NAF/ KRYCI FASADNI NATER NENi UVAZOVAN, JE PREDPOKLADANO POUZE UZITi LAZURNIHO NATERU PRO KOREKCI MIRNYCH BAREVNYCH NEDOSTATKU
B18/ STAVAJICI OPLECHOVANI KLENAKU NADOKENNI RIMSY BUDE DEMONTOVANO: R..: 350 MM, DL.: 1050 MM, 2 KS e —— ' ( ) PROBARVENEHO STUKU. LAZURNI NATER BUDE BUDE APLIKOVAN PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA
’ KL1/ NOVE OPLECHOVANI RIMSY NAD MASKARONEM BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R.8.: 450 MM, DL.: 1220 MM, 1 KS PO 28 DNECH). O TYPU NATEROVEHO SYSTEMU (VAPENNY: HISTORICLASUR/ FA REMMERS , SILIKATOVY: SILIKATFARBE D/ FA REMMERS, SILIKONOVY:
B19/ STAVAJICI OPLECHOVANI PLASTICKE VYZDOBY DEKORATIVNI STUHY BUDE DEMONTOVANO; R.S.:350 MM, DL.: 550 MM, 2 KS TR17/ JEDNODUCHA NEOTEVIRAVA PROSKLENA VYPLN VYKLADCE (SV 2540/ 3275 MM) PROVEDENA Z DUBU; BEZ UPRAV KL2/ NOVE OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL: 1 MM: R.S.: 600 MM. DL.: 3100 MM SILICONHARZFARBE LA/ FA REMMERS) BUDE ROZHODNUTO V PRUBEHU STAVBY.
REUSTAVARCIRE ECEOUAH] KIS N ADMASIASONEN BUDR DEMONTIUNG) S0 W LA TO00BIAIS REPASE TRUHLARSKYCH PRVKU: KL4/ NOVE OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R .: 600 MM, DL 1900 MM, 2 KS
AVAJICI ANI =R ANO: R.S.: : ; o - - " _ POZNAMKA: VSECHNY ROZMERY A KOTY JSOU NAVRHOVE, VELIKOST PRVKU NUTNO PRED OBJEDNANIM OMERIT DLE SKUTECNEHO

c . x . A OKENNICH KRIDEL A RAMU - 30%) SESTIKRIDLEHO SPALETOVEHO OKNA (SV 840/ 1700 MM
ZEDNICKE A STUKATERSKE PRACE ) ( )

KL6/ NOVE OPLECHOVANI KLENAKU NADOKENNI RiMSY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R.8.: 350 MM, DL.: 1050 MM, 2 KS

71/ PROSTUPY PRO ODVOD SPALIN LOKALNHO PLYNOVEHO TOPEN| BUDOU ZASLEPENY \YZDIVKAM! PROVEDENYHI 2 GIHEL TR3; TR4/ REVIZE A DROBNA REPASE (CELKOVA VYMENA VSECH OKAPNICEK A JEJICH OPLECHOVANI - RHEINZINK TL.: 1 MM, VYMENA SPODNICH CASTI [+0,000=296,485 m.n.m. (Bpv=Jadran-0,417m)|
) sl , OKENNICH KRIDEL A RAMU - 30%; U TR3 DOPLNENI PRIGLE EXTER. OKENNIHO KRIDLA) OSMIKRIDLEHO SPALETOVEHO OKNA (SV 1315/ 2100 MM 7/ NOVE OP ANi NADOKENNI RiMSY BUDE PROVEDE EDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R..: 350 MM, DL
BB ONCHT A TAPENOCENENTNG) WALTUREED b ) ( ) KL7/ NOVE OPLECHOVANI NADOKENNI RIMSY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R .: 350 MM, DL 1300 MM, 2 KS
, ] . ) , ) TRS; TR6/ REVIZE A DROBNA REPASE (CELKOVA VYMENA VSECH OKAPNICEK A JEJICH OPLECHOVANI - RHEINZINK TL.: 1 MM, VYMENA SPODNICH CASTI KL8/ NOVE OPLECHOVANI NADOKENNI RIMSY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R..: 350 MM, DL.: 1230 MM, 2 KS 0 1 2 3 4 5M
ZE2/ TVAROVA KOPIE PUVODNI KONZOLY ARKYRE BUDE VYMODELOVANA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU MECHANICKY OKENNICH KRIDEL A RAMU - 30%) SESTIKRIDLEHO SPALETOVEHO OKNA (SV 1000/ 2100 MM)

KOTVENEHO DO STROPNI KONSTRUKCE ARKYRE . POVRCH POLYSTYRENU BUDE POTAZEN PROBARVENOU OMITKOU VYZTUZENOU KL9/ NOVE OPLECHOVANI PLASTICKE VYZDOBY DEKORATIVNI STUHY BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM; R.5.: 350 MM, DL.: 550 MM, 2 KS

NEREZOVYM PLETIVEM OPET KOTVENYM DO STROPNi KONSTRUKCE ARKYRE. BUDE UPRESNENO V PRUBEHU STAVBY. TR7; TR8; TRY; TR10/ REVIZE A DROBNA REPASE (CELKOVA VYMENA VSECH OKAPNICEK A JEJICH OPLECHOVANI - RHEINZINK TL.: 1 MM, VYMENA
, , , , o ) SPODNICH GASTI OKENNICH KRIDEL A RAMU - 30%) CTYRKRIDLEHO SPALETOVEHO OKNA (SV 1070/ 2200 MM) KL10/ NOVE OPLECHOVANI PLASTICKE VYZDOBY OKENNIHO POPRSNIKU BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM: R.3.: 250 MM, DL.: 900 MM, 2 KS - - A KRALOVENRADECKY T . 012012
ZE3/ ARKYR BUDE DOPLNEN ZELEZOBETONOVOU KORDONOVOU RIMSOU S VYLOZENIM 200 MM. RIMSA BUDE SE STAVAJIC] STROPN ING. MILOS KUDRNOVSKY : G
s p ol h ) ) o 5 o o ) o ’ PROJEKENI ATELIER 7EM- DV . o
KONSTRUKCI ARKYRE SPRAZENA POMOCI BETONARSKE VYZTUZE PROF. 16 MM, DL.: 500 MM; TAHLA BUDOU VE VRTECH FIXOVANA TR11; TR12; TR13; TR14/ REVIZE A DROBNA REPASE (CELKOVA VYMENA VSECH OKAPNICEK A JEJICH OPLECHOVANI - RHEINZINK TL.: 1 MM, VYMENA KL11/ NOVE OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM: R.5.: 600 MM, DL.: 1400 MM, 4 KS PRO DOKUMENTACI, PRUZKUM OBEC/ KATASTRALNI UZEM!: DVUR KRALOVE NL./ DVUR KRALOVE NL. SOURAD. SYSTEM: S-JTSK
CHEMICKOU KOTVOU. SPODNICH CASTI OKENNICH KRIDEL A RAMU - 30%) CTYRKRIDLEHO SPALETOVEHO OKNA (SV 680/ 2200 MM) A OBNOVU HISTORICKYCH STAVEB | OBJEDNATEL: MESTO DVUR KRALOVE N.L., NAM. T.C. MASARYKA 38, DVUR KRALOVE | VYSKOVY SYSTEM: Bpv
KL12/ NOVE OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MEDENEHO PLECHU TL.: 1 MM: R.8.: 600 MM, DL.: 950 MM, 4 KS 16: 74376586, DIC: CZ7904303583 AKCE: STUPE: DES
ADRESA: 5. KVETNA 2196, 544 01 DVUR KRALOVE N/ L . .
GSM: 737 325 950, E-MAIL: MILOS.KUDRNOVSKY@SEZNAM.CZ mNOVA F AS AD (BJEKT[J FORMAT: 12%A4
AUTOR: ING. MILOS KUDRNOVSKY C P. 57 VE DVORE KR ALOVE N.L MERITKO: 1: 50
VED. PROJ:: ING. MILOS KUDRNOVSKY DATUM: 5/2012
Z0D. PROJ.: ING. MILOS KUDRNOVSKY O0BSAH: OZNAC.: PARE. C.:
KONTROLA:

SPOLUPRACE: NGR. VESELA VYKRESOVA CAST — POHLEDY F




