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LEGENDA UPRAV:

CISTENI, STABILIZACE A OPRAVA PUVODNICH VAPENNYCH OMITEK
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PUVODNI HLADKE VICEVRSTVE VAPENNE, RELATIVNE SOUDRZNE OMITKY LOKALNE OPATRENE NOVODOBOU VAPENOCEMENTOVOU STUKOVOU OMITKOU A RECENTNIMI NATERY

BUDOU ZA POMOCI HORKE PARY I ODSTRANOVAGE NATERU MECHANICKY ZBAVENY NEPUVODNICH AKRYLATOVYCH A SILIKATOVYCH NATERU (PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY) A
RECENTNI STUKOVE OMITKY KRYJICI PUVODNI PROBARVENOU STUKOVOU OMITKU. RECENTNI $TUK BUDE SNIMAN MECHANICKY TZV. PRYSKANIM. RECENTNI NATERY A OMITKY LZE TAKE SNIMAT MIKROTRYSKANIM ZA
SUCHA S JEMNYM ABRASIVEM, NAPR. KORUNDEM 0,2 MM. PRI CISTENI BUDOU OMITKY NiZKOTLACE OMYVANY PITNOU VODOU. GISTENI FASADY BUDE PROBIHAT ZDOLA NAHORU. PO DUKLADNE OCISTE PUVODNICH
OMITEK BUDE PRISTOUPENO K LOKALNi KONSOLIDACI ODHALENYCH PUVODNICH $TUKOVYCH VRSTEV PRIPRAVKEM POROSILU ZTS V KOMBINACI S VAPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY).
STAVAJICI OCISTENE A KONSOLIDOVANE OMITKY BUDOU DALE LOKALNE VYSPRAVOVANY A DOPLNOVANY ZA POUZITI SPECIALNIHO PROBARVENEHO STUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNENI PUVODNI JADROVE
OMITKY BUDE POUZITA OBDOBNA MALTOVA SMES S PRISLUSNOU GRANULOMETRIf OSTRIVA. JE VELMI DULEZITE, ABY LOKALNI OPRAVY NEBYLY VIZUALNE PATRNE. PRECHODY NA DOCHOVANOU OMITKU MUSI BYT
ZBROUSENY.

PUVODNI A DOPLNOVANE OMITKY BUDOU SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY.

PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR.
OD FIRMY REMMERS).

PUVODNI HLADKE VICEVRSTVE PROKAZATELNE SOUDRZNE VAPENNE OMITKY RIMS, SAMBRAN A PARAPETU LOKALNE OPATRENE NOVODOBOU VAPENOCEMENTOVOU STUKOVOU OMITKOU A RECENTNIMI NATERY
BUDOU ZA POMOCI HORKE PARY ¢ ODSTRANOVAGE NATERU MECHANICKY ZBAVENY NEPUVODNICH AKRYLATOVYCH A SILIKATOVYCH NATERU (PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY) A
RECENTNI STUKOVE OMITKY KRYJICI POVODNi PROBARVENOU $TUKOVOU OMITKU. RECENTNI $TUK BUDE SNIMAN MECHANICKY TZV. PRYSKANIM. RECENTNI NATERY A OMITKY LZE TAKE SNIMAT MIKROTRYSKANIM ZA
SUCHA S JEMNYM ABRASIVEM, NAPR. KORUNDEM 0,2 MM. PRI GISTEN{ BUDOU OMITKY NiZKOTLACE OMYVANY PITNOU VODOU. GISTEN] FASADY BUDE PROBIHAT ZDOLA NAHORU. OGISTENE OMITKY BUDOU DALE
KONSOLIDOVANY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S VAPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY).

STAVAJICI OCISTENE A KONSOLIDOVANE OMITKY BUDOU DALE LOKALNE VYSPRAVOVANY A DOPLNOVANY ZA POUZITI SPECIALNIHO PROBARVENEHO STUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNENI PUVODNI JADROVE
OMITKY BUDE POUZITA OBDOBNA MALTOVA SMES S PRISLUSNOU GRANULOMETRII OSTRIVA. MALTOVE SMESI URCENE PRO RIMSY BUDOU OBSAHOVAT VETS! PODIL HYDRAULICKEHO POJIVA A PRIMES URYCHLOVACE.
JE NEZBYTNE, ABY BYLY NOVE OMITKY MINIMALNE 14 DNi, 2 x DENNE VLHCENY PITNOU VODOU. ROVNEZ JE VELMI DULEZITE, ABY LOKALNi OPRAVY NEBYLY VIZUALNE PATRNE. PRECHODY NA DOCHOVANOU OMITKU
MUSI BYT ZBROUSENY.

PUVODNI A DOPLKOVANE OMITKY BUDOU SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY.

PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR.
OD FIRMY REMMERS).

REKONSTRUKCE NESOUDRZNYCH A NEPUVODNICH VAPENNYCH OMITEK

PUVODNI HLADKE VICEVRSTVE VAPENNE, NESOUDRZNE OMITKY LOKALNE OPATRENE NOVODOBOU VAPENOCEMENTOVOU STUKOVOU OMITKOU A RECENTNIMI NATERY

BUDOU MECHANICKY ODSTRANENY (S PROSKRABNUTIM SPAR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OGISTEN SYSTEMEM JOS) A NAHRAZENY JADROVOU VAPENNOU OMITKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A
SPECIALNIM PROBARVENYM STUKEM (VIZ. RECEPTURA A). JE NEZBYTNE, ABY BYLY NOVE OMITKY MINIMALNE 14 DNI, 2 x DENNE VLHGENY PITNOU VODOU.

ROVNEZ JE VELMI DULEZITE, ABY LOKALNI OPRAVY NEBYLY VIZUALNE PATRNE. PRECHODY NA DOCHOVANOU OMITKU MUSI BYT ZBROUSENY.

PUVODNI A DOPLNOVANE OMITKY BUDOU SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY.

PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR.
OD FIRMY REMMERS).

PUVODNI HLADKE VICEVRSTVE VAPENNE, NESOUDRZNE OMITKY RiMS, SAMBRAN A PARAPETU LOKALNE OPATRENE NOVODOBOU VAPENOCEMENTOVOU STUKOVOU OMITKOU A RECENTNIMI NATERY

BUDOU MECHANICKY ODSTRANENY (S PROSKRABNUTIM SPAR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OCISTEN SYSTEMEM JOS) A NAHRAZENY JADROVOU VAPENNOU OMITKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A
SPECIALNIM PROBARVENYM STUKEM (VIZ. RECEPTURA A). MALTOVE SMESI URCENE PRO RIMSY BUDOU OBSAHOVAT VETS] PODIL HYDRAULICKEHO POJIVA A PRIMES URYCHLOVACE. JE NEZBYTNE, ABY BYLY NOVE
OMITKY MINIMALNE 14 DNi, 2 x DENNE VLHCENY PITNOU VODOU.

ROVNEZ JE VELMI DULEZITE, ABY LOKALNI OPRAVY NEBYLY VIZUALNE PATRNE. PRECHODY NA DOCHOVANOU OMITKU MUSI BYT ZBROUSENY.

PUVODNI A DOPLNOVANE OMITKY BUDOU SJEDNOCENY FINALNiIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY.

PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR.
OD FIRMY REMMERS).

CISTENI, STABILIZACE A OPRAVA PUVODNICH DILENSKY ZHOTOVENYCH PRVKU Z KUFSTEJNSKEHO VAPNA

U PUVODNICH DILENSKY ZHOTOVENYCH MEDAILONU A RELIEFU Z KUFSTEINSKEHO VAPNA OPATRENYCH RECENTNIMI NATERY

BUDE PROVEDENA DUKLADNA REVIZE JEJICH KOTVENI, KTERE BUDE V PRIPADE NEDOSTATECNOSTI POSILENO. SNIMANY BUDOU POUZE VYRAZNE POSKOZENE DESKY.

PONECHAVANE PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNICH NATERU VCETNE NASTRIKU POLYMERNIHO PRIPRAVKU UNIFAS (MONOFAS, SILFAN). OCISTENE PRVKY BUDOU ZPEVNENY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S
VAPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NASLEDNE BUDOU OCISTENE A KONSOLIDOVANE PRVKY LOKALNE VYSPRAVOVANY A DOPLNOVANY ZA POUZITi NIZE SPECIFIKOVANE MALTOVE SMESI (RECEPTURA A) S VETSIM
PRIDAVKEM HYDRAULICKE SLOZKY. OBNOVU TECHTO DEKORATIVNICH STUKOVYCH PRVKU MUSIi PROVADET VYHRADNE RESTAURATOR S PRISLUSNYM OPRAVNENIM.

I TYTO STUKOVE PRVKY BUDOU V RAMCI OMITEK SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNE

TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR. OD FIRMY
REMMERS).

VESKERE DOCHOVANE KONZOLY A KRAKORCE SITUOVANE POD KORUNNI RIMSOU PROVEDENE Z KUFSTEJNSKEHO VAPNA A OPATRENE RECENTNIMI NATERY

BUDOU DEMONTOVANY A PODROBENY DUKLADNE REVIZI A TO VEETNE JEJICH KOTEVNICH UCHYTU. V PRIPADE SPATNEHO TECHNICKEHO STAVU BUDOU ORIGINALNi PRVKY NAHRAZENY REPLIKAMI. ZPETNE
OSAZOVANE PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNICH NATERU VEETNE NASTRIKU POLYMERNIHO PRIPRAVKU UNIFAS (MONOFAS, SILFAN). OCISTENE PRVKY BUDOU ZPEVNENY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S
VAPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NASLEDNE BUDOU OCISTENE A KONSOLIDOVANE PRVKY LOKALNE VYSPRAVOVANY A DOPLNOVANY ZA POUZIT NiZE SPECIFIKOVANE MALTOVE SMESI (RECEPTURA A) S VETSIM
PRIDAVKEM HYDRAULICKE SLOZKY. OBNOVU TECHTO DEKORATIVNICH STUKOVYCH PRVKU MUSi PROVADET VYHRADNE RESTAURATOR S PRISLUSNYM OPRAVNENIM.

PUVODNI | DOPLNOVANE KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVE ZAVESENY NA NEREZOVYCH KOTVACH. | TYTO STUKOVE PRVKY BUDOU V RAMCI OMITEK SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR.
VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK
DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR. OD FIRMY REMMERS).

NOVE DILENSKY ZHOTOVENE PRVKY Z KUFSTEJNSKEHO VAPNA
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POZNAMKY:
BOURACI PRACE: 01b/ REKONSTRUKCE NESOUDRZNE A NEPUVODNI OMITKY KORUNNI RIMSY ROZVIN. $.: 1400 MM; CELKOVA DL. 18800 MM: SNIMANI OMITEK, OMYTI PODKLADU, PROVEDENI VICEVRSTVE OMITKY ZE SPECIALNICH MALTOVYCH SMESI, 2x TESARSKE PRACE

B1/ DEMONTAZ ATYPICKEHO OCELOVEHO TAHLA KOMBINOVANEHO SE SNEHOVYM HAKEM; CELKEM 16 KS

B2/ DEMONTAZ ATYPICKEHO OCELOVEHO SNEHOVEHO HAKU; CELKEM 13 KS

B3/ DEMONTAZ STAVAJICI STRESNI KRYTINY (FALCOVANY CU PLECH, ROZVIN. &.: 1500 MM) ZAATIKOVEHO ZLABU; CELKEM 40 M1

B4/ DEMONTAZ STAVAJICIHO EXTERIEROVEHO OPLECHOVANI (FALCOVANY CU PLECH, ROZVIN. §.: 800 MM) NEPUVODNI ATIKY S DREVENYM JADREM, VCETNE DEKORATIVNICH PRVKU; CELKEM 30 M1
B5/ DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI (FALCOVANY CU PLECH, ROZVIN. $.: 800 MM) KORUNNI RIMSY; CELKEM 30 M1

B7/ DEMONTAZ STRESNIHO BEDNENI PROVEDENEHO Z PRKEN TL. 30 MM; CELKEM 98 M2

B8/ DEMONTAZ NAMETKU (100/ 150/ 1250 MM); CELKEM 42 KS

B9/ DEMONTAZ POZEDNICE (160/ 150 MM); CELKEM 37 M1

ZEDNICKE A STUKATERSKE PRACE

Otal OPRAVA OMITKY KORUNNI RIMSY ROZVIN. $.: 1400 MM; CELKOVA DL. 18800 MM: SNIMANI RECENTNICH NATERU A OMITEK, OMYTI, STABILIZACE PUVODNICH OMITEK, DOPLNENI OMITEK ZE SPECIALNICH MALTOVYCH SMESI, 2x
POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, 2x HYDROFOBIZACNI NATER (PODROBNENJI: LEGENDA UPRAV)

02al OPRAVA OMITKY ZAKLADNI PLOCHY VLYSU POD KORUNNI RIMSOU ROZVIN. §.: 900 MM; CELKOVA DL. 18200 MM: SNIMANI RECENTNICH NATERU A OMITEK, OMYTI, STABILIZACE PUVODNICH OMITEK, DOPLNENI OMITEK ZE SPECIALNICH
MALTOVYCH SMES, 2x POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

02b/ REKONSTRUKCE OMITKY ZAKLADNI PLOCHY VLYSU POD KORUNNI RIMSOU ROZVIN. $.: 900 MM; CELKOVA DL. 27300 MM: SNIMANI OMITEK, OMYTi PODKLADU, PROVEDENI VICEVRSTVE OMITKY ZE SPECIALNICH MALTOVYCH SMESI, 2x
POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, 2x HYDROFOBIZACNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

03a/ OPRAVA DILENSKY ZHOTOVENYCH KRAKORCU KORUNNI RIMSY 260/260/160 MM; 35 KS: DEMONTAZ, REVIZE A OPRAVA KOTVENI, SNIMANi RECENTNICH NATERU (UNIFAS), OMYTi PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNI
VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, ZPETNE OSAZENI NA NEREZOVE KOTVY, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

03b/ REKONSTRUKCE POSKOZENYCH DILENSKY ZHOTOVENYCH KRAKORCU KORUNNI RIMSY 260/260/160 MM; CELKEM 50 KS: DEMONTAZ, REPLIKOVANI PRVKU POMOCI SPECIALNICH LICICH SMES, VGETNE NEREZOVEHO KOTVENI, 2x
POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, OSAZENI NA NEREZOVE KOTVY, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

O4al OPRAVA DILENSKY ZHOTOVENYCH KONZOL KORUNNI RIMSY 260/400/880 MM; CELKEM 16 KS: DEMONTAZ, REVIZE A OPRAVA KOTVENI, SNIMANi RECENTNICH NATERU (UNIFAS), OMYTI PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x
POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, ZPETNE OSAZENI NA NEREZOVE KOTVY, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

04b/ REKONSTRUKCE POSKOZENYCH DILENSKY ZHOTOVENYCH KONZOL KORUNNI RIMSY 260/400/880 MM; CELKEM 25 KS: DEMONTAZ, REPLIKOVANI PRVKU POMOCI SPECIALNICH LICICH SMESI, VCETNE NEREZOVEHO KOTVENI, 2x
POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, OSAZENI NA NEREZOVE KOTVY, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

08/ OPRAVA IN SITU DILENSKY ZHOTOVENEHO RELIEFNIHO ZRCADLA S NAPISEM 5700/560 MM; CELKEM 1 KS: REVIZE A POSILENI KOTVENI, SNIMANI RECENTNICH NATERU (UNIFAS), OMYTi PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x
POLOLAZURNI VAPENNY MODIFIKOVANY NATER, 2x HYDROFOBIZAGNI NATER (PODROBNEJI: LEGENDA UPRAV)

TEO/ DEMONTOVANE STRESNi BEDNENi BUDE PO OBNOVE KROVU NAHRAZENO NOVYM STRESNIM BEDNENIM PROVEDENYM Z MODRINOVYCH PRKEN TL. 30 MM OSETRENYCH OBOUSTRANNYM A DVOJNASOBNYM NATEREM 5% ROZTOKU
BIOCIDU LIGNOFIX TOP; CELKEM 98 M2

TE1/NOVY NAMETEK (100/ 150/ 1250 MM); CELKEM 42 KS

TE2/ NOVA POZEDNICE (160/ 150 MM); CELKOVA DL.: 37 M1

TE3/ VYMENA BIOTICKY NAPADENE CASTI KROKVE (100/ 160/ 1800); CELKEM 25 KS

TE4/ VYMENA BIOTICKY NAPADENE CASTI VAZNEHO TRAMU (190/ 260/ 2500); CELKEM 4 KS

TE5/ VYMENA BIOTICKY NAPADENE KLESTINY (120/ 170/ 3100); CELKEM 8 KS

ZAMECNICKE PRACE

ZA1/ BRONZOVY ODLITEK PUVODNI LVi HLAVY S DEKORATIVNi KARTUSI; CELKEM 13 KS
ZA2/ BRONZOVY ODLITEK PUVODNI DEKORATIVNI AKROTERIE; CELKEM 2 KS
ZA3/ ATYPICKE OCELOVE TAHLO KOMBINOVANE SE SNEHOVYM HAKEM PROVEDENE Z PASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 2100 MM (PRVEK BUDE POZINKOVAN A OPATREN SYSTEMOVYM OCHRANNYM NATEREM); CELKEM 16 KS

ZA4/ ATYPICKY OCELOVY SNEHOVY HAK PROVEDENY Z PASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 1400 MM (PRVEK BUDE POZINKOVAN A OPATREN SYSTEMOVYM OCHRANNYM NATEREM); CELKEM 16 KS

NOVE DILENSKY ZHOTOVENE MEDAILONY A RELIEFY Z KUFSTEJNSKEHO VAPNA

BUDOU PROVEDENY POMOCI LUKOPRENOVYCH ROZMNOZOVACICH FOREM. PRVKY BUDOU ODLEVANY CI DUSANY ZE SPECIALNICH SMESI S PRIMESI ROMANSKEHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU
ARMOVANY. PRVKY BUDOU NA FASADE OSAZOVANY DO PREDEM PRIPRAVENYCH KAPES. UCHYCENI BUDE JISTENO MALTOU A NEREZOVYMI KOTVAMI.

I TYTO STUKOVE PRVKY BUDOU V RAMCI OMITEK SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNE
TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR. OD FIRMY
REMMERS).

NOVE DILENSKY ZHOTOVENE KONZOLY A KRAKORCE Z KUFSTEJNSKEHO VAPNA

BUDOU PROVEDENY POMOCi LUKOPRENOVYCH ROZMNOZOVACICH FOREM. PRVKY BUDOU ODLEVANY CI DUSANY ZE SPECIALNICH SMESI S PRIMESI ROMANSKEHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU
ARMOVANY. V PRVCICH BUDOU ZALITY NEREZOVE TRMINKY A OKA. VESKERE KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVE ZAVESENY NA NEREZOVYCH KOTVACH.

I TYTO STUKOVE PRVKY BUDOU V RAMCI OMITEK SJEDNOCENY FINALNIM POLOLAZURNIM NATEREM (NAPR. VYROBEK RVC) OBSAHUJICIM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLAN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNE

TECHNOLOGICKE PRESTAVCE (TZN. PO DOKONALEM VYZRANI NOVYCH OMITEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMITEK DALE OPATREN TRANSPARENTNIM OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM (NAPR. OD FIRMY
REMMERS).

RESTAUROVANI PiSKOVCOVYCH KAMENICKYCH PRVKU BEZ POVRCHOVE UPRAVY

SANACE A KONZERVACE JEDNOTLIVYCH KAMENICKYCH PRVKU VIZ. POZNAMKY:

NOVE KAMENICKE PRVKY PROVEDENE Z UMELEHO KAMENE

CHYBEJICI ATIKOVE VAZY A AKROTERIE BUDOU PROVEDENY Z UMELEHO PISKOVCE, VIZ. POZNAMKY:

KLEMPIRSKE A POKRYVACSKE PRACE

PO1/ TESARSKY PRIPRAVENY ZAATIKOVY ZLAB (ROZVIN. $.: 2000 MM) ZAKRYTY OCHRANNOU FOLIi FATRATEX BUDE VYLOZEN PLASTOVOU (PVC-P) POCHOZI HYDROIZOLAGNI STRESNI FOLIi FATRAFOL 814, TL: 2,5 MM,
SPOJE FOLIE BUDOU SVAROVANY HORKYM VZDUCHEM NA PASECH POMOCNE FOLIE PRIPEVNENE KE STABILNI GASTI PODKLADU POMOCI SPECIALNICH KOTVICICH PRVKU. UKONCENI FOLIE NA STENE, NEBO NA OKRAJI
STRECHY BUDE PROVEDENO NAVARENIM FOLIE NA PROFILY S POPLASTOVANEHO PLECHU. CLENITE DETAILY BUDOU RESENY DETAILOVOU HOMOGENNI FOLII FATRAFOL 804; 40 M1

KL1/ NOVE KRYTI KORUNNI RIMSY BUDE PROVEDENO Z FALCOVANEHO MEDENEHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. $.: 900 MM; CELKOVA DL.: 34 M

KL3/ NOVA DEKORATIVNI ATIKOVA KARTUSE PROVEDENA Z MEDENEHO PLECHU TL.: 0,63 MM; CELKEM 13 KS

KL4/ NOVE DEKORATIVNI ATIKOVE PANELY PROVEDENE Z MEDENEHO PLECHU TL.: 0,63 MM; V. 400 MM: ; CELKOVA DL.: 25 M1

NATERACSKE A MALIRSKE PRACE

NA1/ SNEHOVE HAKY BUDOU OPATRENY ZAKLADNIM NATEREM SILIKONAKRYLATOVE ZINKOVE ANTIKOROZNI BARVY BILAK ZN PRIMER (SPOTREBA - 1 VRSTVA 1 KG/ 3 M2; BARVA: SEDA; VYROBCE: BIOPOL PAINTS,
PODEBRADY). NA ZAKLADNI NATER BUDE DVOJNASOBNE APLIKOVAN NATER SPECIALNI JEDNOSLOZKOVE SILIKONAKRYLATOVE VRCHNI BARVY BISIL PROFI (SPOTREBA - 1 VRSTVA: 1 KG/ 5 M2; BARVA: TMAVE SEDA, RAL
7023; VYROBCE: BIOPOL PAINTS, PODEBRADY)

NAF/ VESKERE OMITKY A STUKATERSKE PRVKY BUDOU OPATRENY SJEDNOCUJICIM POLOLAZURNIM VAPENNYM MODIFIKOVANYM NATEREM A OCHRANNYM SYSTEMOVYM SILIKONOVYM TRANSPARENTNIM NATEREM
(VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY).

OSTATNI PRACE

EL1/ STAVAJICI VYTAPENI ZAATIKOVEHO ZLABU BUDE DEMONTOVANO A PO PROVEDEN] NOVEHO ZLABU ZPETNE OSAZENO

RECEPTURY A TECHNOLOGICKE POKYNY:

KONSOLIDACE OMITEK PRIPRAVKEM POROSIL ZTS V KOMBINACI S VAPENNOU VODOU

STAVAJICI SVRCHNI $TUKOVE | ODHALENE JADROVE OMITKY BUDOU OPATRENY POSTRIKEM ROZTOKU POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DiL
KOCENTRATU POROSILU ZTS (VODNY ROZTOK OXIDU KREMICITEHO)/ 8 DILU VODY; PREDPOKLADANA SPOTREBA: 0,4 L KONCENTRATU/ M2 - 1 NATER;
VYROBCE: AQUA S.R.0., PRAHA). V ZAVISLOSTI NA DOSAZENEM UGINKU BUDE KONSOLIDAGNI POSTRIK 2x AZ 4x OPAKOVAN. NASLEDNE BUDOU
OSETROVANE PLOCHY NAPUSTENY 2x VAPENNOU VODOU. VYSLEDKEM POPISOVANE PROCEDURY BUDE TVORBA PEVNEHO GELU KREMIGITANU
VAPENATEHO V POREZNIM SYSTEMU ZPEVNOVANYCH OMITEK, KTERY JE PODSTATOU ZVYSENI PEVNOSTI OMITKY. NAPOUSTENI KONSOLIDANTY SE
NESMI PROVADET NA PRIMO OSLUNENYCH PLOCHACH A PRI TEPLOTACH NAD + 25 °C, NEBO POD + 10 °C.

RECEPTURA JADROVE A STUKOVE OMITKOVE SMESI (A):

PRO OBNOVU OMITEK A MODELOVANE STUKOVE VYZDOBY BUDE POUZITA PROBARVENA HYDRAULICKA TRASOVA SMES S OBSAHEM PUCOLANU A SMESI
HYDRAULICKYCH VAPEN VICAT S VAPNY VZDUSNYMI DOLOMITICKYMI (ZA VZNIKU VAPENNYCH A HORECNATYCH SILIKATU A ALUMINATU). V ZASADE SE
JEDNA 0: Ca0/ (AI203 + Fe203 + MgO + Si02) + KLINOPTILOLIT (DULEZITY DOPLNEK S VYSOKOU IONTOVOU VYMENOU ) + BELIT (ZAMEZENI
REKRYSTALIZACE). PRO SILNOVRSTVE JADROVE OMITKY, PRO TAZENE RIMSY S VYSOKOU PROFILACI A S OKAPNICKOU BUDE POUZITO URYCHLOVACE.
VELKA POZORNOST MUSI BYT VENOVANA GRANULOMETRICKEMU SLOZENi OSTRIVA A CELKOVE BAREVNOSTI MALTOVE SMESI (SCHODNA S
ORIGINALEM).

PRESNE RECEPTURY OMITKOVYCH SMESI BUDOU VYCHAZET Z KONKRETNI NALEZOVE SITUACE (ZJISTENE PO ZPRISTUPNEN] JEDNOTLIVYCH PARTII Z
LESENI) A Z PROVEDENYCH ZKOUSEK NAVRZENYCH MALTOVYCH SMESI. VYSLEDKY ZKOUSEK BUDOU PROJEKTANTEM A ZASTUPCI STATNI PAMATKOVE
PECE ZHODNOCENY A ODSOUHLASENY!

LICi SMES PRO VYROBU DILENSKY ZHOTOVOVANYCH STUKATERSKYCH PRVKU (B):

PRO VYROBU DILENSKYCH PRVKU BUDE POUZITA SUPERPLASTICKA PROBARVENA VAPENNOCEMENTOVA SMES S PRIMEST ROMANSKEHO CEMENTU
(NAPR. SMES ORNAMENT). DO SMESI BUDE PRIDAVANO URGITE PROCENTUALNI MNOZSTVI URYCHLOVAGE. PRESNE RECEPTURY LICICH SMESI BUDOU
VYCHAZET Z KONKRETNI NALEZOVE SITUACE (ZJISTENE PO ZPRISTUPNENI JEDNOTLIVYCH PARTII Z LESENI) A Z PROVEDENYCH ZKOUSEK NAVRZENYCH
LICICH SMESI.

VYSLEDKY ZKOUSEK BUDOU PROJEKTANTEM A ZASTUPCI STATNI PAMATKOVE PECE ZHODNOCENY A ODSOUHLASENY!

TECHNOLOGICKY POSTUP ODSTRANOVANI NEPUVODNIHO AKRYLATOVEHO NATERU FASADY

STAVAJICI NEPUVODNI AKRYLATOVY FASADNI NATER (BRANICI ODPARU VLHKOSTI Z PODKLADU) BUDE ZA POMOCI PARNIHO GISTIGE VYUZIVAJICI T2V.
OSTRE PARY (TEPLOTA: 130°C-150°, TLAK: 170 BAR) MECHANICKY ODSTRANEN (PLASTOVE SKRABKY, MEKKE KARTACE). TATO METODA JE VHODNA
ZEJMENA PRO ODSTRANOVANI NATERU Z NEPRILIS CLENENYCH OMITKOVYCH PLOCH. PRO ODSTRANENI NEZADOUCIHO NATERU Z PLASTICKE
STUKOVE VYZDOBY JE VYHODNEJSI POUZIT ODSTRANOVAC NATERU ULTRA 2000 (DODAVATEL: AQUA S.R.0., PRAHA). NA GISTENOU PLOCHU NANESEME
V TENKE VRSTVE GEL EKOLOGICKEHO PRIPRAVKU ULTRA 2000 A PO CCA 30-120 MINUTACH PRIPRAVEK S NABOBTNALYM NATEREM Z FASADY PITNOU
VODOU OPLACHNEME. OMYTI FASADY BY MELO BYT PROVEDENO | PRED VLASTNIM ODSTRANOVANIM NATERU. JESTLIZE BY SE V NEKTERYCH PARTIICH
FASADY PRIPRAVEK ULTRA 2000 NEOSVEDCGIL, LZE DOPORUCIT AGRESIVNEJS| ODSTRANOVAC NATERU PO5 (SPOTREBA: 200 ML/ M2, VYROBCE:
COLORLAK - SERVIS S.R.0., PRAHA). PRI POUZITI TOHOTO PRIPRAVKU JE NEZBYTNE DBAT ZVYSENE BEZPEGNOSTI PRACE (NEZBYTNOST POUZITI
OCHRANNYCH POMUCEK - RUKAVICE, BRYLE). ZAROVEN JE NUTNE PRI LIKVIDACI VZNIKLEHO ODPADU POSTUPOVAT V SOULADU SE ZAKONEM C.
185/2001 Sb O ODPADECH VE ZNENi PROVADECICH PREDPISU. KONTAMINOVANA VODA BUDE ZACHYCOVANA A EKOLOGICKY LIKVIDOVANA
(NEUTRALIZOVANA).

TRANSPARENTNi FASADNi SYSTEMOVY SILIKONOVY NATER OD FIRMY REMMERS

VZHLEDEM K VELKEMU ZATIiZENi FASADY ODSTRIKUJICi VODOU (VYRAZNE CLENENI FASADY) A VZHLEDEM K NEMOZNOSTI PROVEDEN] LOKALNI
HYDROFOBIZACE (NEPRIZNIVE TEKTONICKE CLENENI FASADY) BUDE UVAZOVANY VAPENNY MODIFIKOVANY NATER OCHRANEN SYSTEMOVYM
SILIKONOVYM HYDROFOBNIM TRANSPARENTNIM NATEREM OD FIRMY REMMERS. NENi PRIPUSTNE, ABY TYTO NAVRZENE FASADNi NATEROVE HMOTY S
HLAVNi POJIVOVOU SLOZKOU SILIKONOVE PRYSKYRICE BYLY NAHRAZENY LEVNEJSIMI NATEROVYMI HMOTAMI S POJIVEM AKRYLATOVYCH, Gl
STYRENAKRYLATOVYCH DISPERZI S POUHYM PRIDAVKEM BEZROSPOUSTEDLOVE SILIKONOVE EMULZE.

PO NUTNE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE 28 DNi BUDOU VESKERE OMITKY CELOPLOSNE OPATRENY JEDNOTNYM SYSTEMOVYM SILIKONOVYM NATEREM
0D FIRMY REMMERS V NASLEDUJICI SKLADBE:

1x NATER HYDROFOBIZUJICI A ZPEVNUJICI PENETRACI GRUNDIERUNG SV (SPOTREBA: 0,2 L/ M2; PO APLIKACI TOHOTO NATERU MUSI BYT DODRZENA 24
HODINOVA TECHNOLOGICKA PRESTAVKA)

1x MEZINATER BEZBARVOU SILICONHARZFARBE LA (SPOTREBA: 0,25 L/ M2)
1x UZAVIRACI NATER BEZBARVOU SILICONHARZFARBE LA (SPOTREBA: 0,20 L/ M2)

BARVA BUDE NANASENA V TENKE ROVNOMERNE VRSTVE KROUZIVYMI POHYBY STETKOU S KRATKYM VLASEM (POUZITI VALECKU Gl STRIKACIHO
ZARIZENI JE VYLOUGENO). UCELENE PLOCHY JE NEZBYTNE NATIRAT BEZ PRERUSEN.

ZPEVNENi, DOPLNENi A HYDROFOBIZOVANi STAVAJICICH KAMENNYCH PARAPETU A AKROTERIi (SYSTEM SANACE - FIRMA AQUA, S.R.0. PRAHA)

Z POVRCHU STAVAJICICH PISKOVCOVYCH ATIKOVYCH PARAPETU A AKROTERIIN BUDE ODSTRANENA NECISTOTA A JEHO ODLOUCENE CASTI. CELY
POVRCH KAMENNEHO PRVKU BUDE OPATREN OPAKOVANYM POSTRIKEM (3x) POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DiL KOCENTRATU POROSILU ZTS/ 5
DILU VODY; PREDPOKLADANA SPOTREBA: 0,4 L KONCENTRATU/ M2 - 1 NATER; VYROBCE: AQUA S.R.0., PRAHA) V KOMBINACI S OPAKOVANYM POSTRIKEM
(3X) CIRE VAPENNE VODY. VYSLEDKEM PROCEDURY JE ZAMEZENi DALSi DEGRADACE PUVODNIHO MATERIALU A VYTVORENI PEVNEJSI KONTAKTNI
PLOCHY PRO JEHO DOPLNENI.

STYCNA PLOCHA SE NAVLHCI A POTRE SE TENKOU VRSTVOU SILNE NAREDENE SMESI PETRA C (SMES PRO RESTAUROVANI KAMENE, KONKRETNI DRUH
SMESI BUDE UPRESNEN DODAVATELEM DLE PREDLOZENEHO VZORKU PUVODNI MATERIE). PO ZAVADNUTI SE NANAS| VLASTNI TVARNA SMES PETRA C
(RECEPTURA: CCA 2,5 L VODY/ 25 KG SUCHE SMESI PETRA C; MIN TL.: DVOJNASOBEK NEJVETSIHO ZRNA PISKU; MAX TL. BEZ ARMOVANI: 30 MM, SILNEJSI
VRSTVY JE NUTNO ARMOVAT DLE POTREBY NEREZAVEJICIM MATERIALEM). NANESENOU SMES JE NEZBYTNE CHRANIT PRED RYCHLYM VYSCHNUTIM A
OSETROVAT JI 24 - 48 HODIN VLHCENIM.

PO VYTVRZENI DOPLNOVANYCH CASTi BUDE PRVEK CELOPLOSNE OPATREN POSTRIKEM DVOUSLOZKOVEHO ROZPOSTEDLOVEHO ZPEVNOVACE
(HYDROFOBNIHO PRIMERU) POROSIL ZV (KONCENTRACE: 1 DL AKTIVNi SLOZKY/ 1 DIL KATALYZATORU; SPOTREBA: 0,25/ M2). ROZTOK JE PO SMISENI
SLOZEK NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 4 HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMi OSETRENY POVRCH ZMOKNOUT.

PO 8 HODINOVE TECHNOLOGICKE PRESTAVCE POVRCH OPATRIME POSTRIKEM HYDROFOBIZACNIHO DVOUSLOZKOVEHO ROZPOUSTEDLOVEHO
PRIPRAVKU POROSIL VV (KONCENTRACE: 1 DiL AKTIVNI SLOZKY/ 1 DiL KATALYZATORU; SPOTREBA: 0,4 L/ M2). ROZTOK JE PO SMISENI SLOZEK NUTNO
ZPRACOVAT DO CCA 3 HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMi OSETRENY POVRCH ZMOKNOUT.

PODMINKY REALIZACE DILA:

REALIZACNI PRACE BUDE PROVADET FIRMA SE ZKUSENOSTMI S OBNOVOU HISTORICKYCH STAVEB. REALIZACNI FIRMA
ZAJISTI NEMENNOU SKUPINU PRACOVNIKU. KAZDY KONKRETNi VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENY

V PROJEKTOVE DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICi MINIMALNE POZADOVANEHO STANDARDU, TECHNICKYCH
VLASTNOSTi A ROZMERU A MUZE BYT NAHRAZEN JAKYMKOLIV VYROBKEM, NEBO TECHNOLOGIi SE SHODNYMI ROZMERY
A SHODNYMI NEBO LEPSIMI TECHNICKYMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN Sl JIZ V DOBE ZPRACOVANi CENNOVE
NABIDKY DUKLADNE PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VEETNE VSECH JEJICH PRILOH A PRiPADNE
NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZPUSOB REALIZACE VESKERYCH PRACI BUDE PROJEDNAVAN V RAMCI
KONTROLNICH DNU ZA PRITOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECHNOLOGA) A ZASTUPCU STATNI
PAMATKOVE PECE. KONTROLNi DEN BUDE SVOLAN PO MONTAZI PROSTOROVEHO LESENI, KDY SE PREDPOKLADA
ZJISTENi NOVYCH POZNATKU. PO PECLIVE PROHLIDCE A PRAVDEPODOBNEM ZJISTENi DOPOSUD NEZNAMYCH
SKUTECNOSTI BUDE UPRAVEN CI UPRESNEN POSTUP PRACI (STANOVI PROJEKTANT SE ZASTUPCI PAMATKOVE PECE).
PRED KONTROLNIMI DNY BUDOU REALIZACNi FIRMOU PROVEDENY DiLCi KONTROLNi VZORKY OMITEK A JEJICH
POVRCHOVYCH UPRAV, KTERE BUDOU VYSE JMENOVANYMI PRIPOMINKOVANY A ODSOUHLASOVANY. POVAHA
PROJEKTU VYLUCUJE POUZITi STANDARDNICH PYTLOVANYCH SMESi. V PRIPADE ZJISTENi JAKEKOLIV NOVE
SKUTECNOSTI BUDOU PRACE LOKALNE POZASTAVENY A SVOLAN KONTROLNi DEN. V PRUBEHU REALIZACNICH PRACI
BUDE ZHOTOVOVANA PRACOVNi NALEZOVA DOKUMENTACE. VESKERE MOKRE PROCESY SPOJENE S REALIZACI DILA
MUSIi BYT PROVADENY POUZE V OBDOBI TRADICNi STAVEBNi SEZONY, TJ.: OD 24. DUBNA (SVATEK SV. JIRi) DO 28. ZARI
(SVATEK SV. VACLAVA). PRED VLASTNi REALIZACI DILA JE NUTNE ZAJISTIT OCHRANU VSECH DOTCENYCH CASTi
FASADY A JEJIHO OKOLi PRED MOZNYM ZNECISTENIM A POSKOZENIM.

REALIZACE JE PODMINENA VYKONEM AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA.

POZNAMKA: VSECHNY ROZMERY A KOTY JSOU NAVRHOVE, VELIKOST PRVKU NUTNO PRED OBJEDNANIM OMERIT DLE SKUTECNEHO
PROVEDENI STAVBY!!!
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